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1.Wst p 
 
1.1. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące budowy oraz 
odtworzenia dróg oraz chodników realizowanych w ramach zadania „Uregulowanie 
systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Rzepin – kanalizacja sanitarna miasta 
Rzepin”. 

 
1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót budowy i 
odtworzeń dróg i chodników (na trasie budowanych sieci) i obejmują: 
(01) Nawierzchnia z brukowca; 
(02) Nawierzchnie z kostki betonowej szarej gr. 8 cm; 
(03) Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 

cm; 
(04) Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej; 
(05) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych; 
(06) KrawęŜniki betonowe o wymiarach 30x15 cm na podsypce cementowo-

piaskowej; 
(07) Obrze

Ŝ
a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej; 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST S-00.00. „Wymagania Ogólne”.   
Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową 
zapewniająca rozło

Ŝ
enie napręŜeń w nawierzchni przekazanie jej na podbudowę.  

Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezpośredniemu 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Kontraktem i poleceniami In

Ŝ
yniera. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano  

w ST klauzula S-00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2.Materiały 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót odtworzeniowych i budowy dróg 
według zasad niniejszej ST są: 
 
nawierzchnia z brukowca  

- Brukowiec oraz materiał z odzysku  
- kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
- cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i wypełnienia spoin wg           

PN-B-19701 
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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm 

- kostka betonowa szara gr. 8 cm oraz 6 cm 
- kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin wg PN-B-06712 
- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 

 
 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 
  Kostka kamienna rzędowa wysokości 17cm, materiał z odzysku 
  
 Nawierzchnia asfaltowa 

mieszanka mineralno-asfaltowa wg PN-74/S-96022 dla ruchu cięŜkiego 
 
KrawęŜniki betonowe 

  - krawęŜniki betonowe 15 x 30 cm z betonu B25 wg PN-B-06250; 
  - piasek na podsypkę i do zapraw, 
  - cement portlandzki klasy 32,5 do podsypki i zapraw wg PN-B-19701, 
  - woda, 
  - beton B15 wg PN-B-06250 
 
 Obrze

Ŝ
a betonowe 

 - obrze
Ŝ
a 8x30x100cm z betonu B25 według PN-B-06250, 

 - piasek do wykonanie ław wg PN-B-11113, 
- cement klasy 32,5 wg PN-B-19701, 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711  
 

Uwaga:  
Dla odtwarzanych nawierzchni po zaakceptowaniu przez In

Ŝ
yniera materiał częściowo 

pochodzić będzie z odzysku (nale
Ŝ
y wyselekcjonować najlepszy materiał).  

 
3.Sprz t 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w „Warunkach Ogólnych” ST S-00.00. 
Do wykonania robót drogowych nale

Ŝ
y u

Ŝ
ywać następujących maszyn i urządzeń: 

- zagęszczarki do podsypki, 
-      koparka kołowa,  
-      dźwig kołowy, 
-      układarka do asfaltu 
- walec samojezdny statyczny ogumiony, 
-      walec samojezdny statyczny stalowy, 
- walec wibracyjny, 
- wibrator płytowy 
-  wibratory wgłębne, 

     -      betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

     -      beczkowozy 
-      samochody dostawcze.  
 

4. Transport  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w „Warunkach Ogólnych” ST S-00.00. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych 

 
Nawierzchnia z brukowca 

W celu wykonania nawierzchni z brukowca nale
Ŝ
y osadzić kamienie oporowe na 

podsypce piaskowej według sznura, stosownie do projektowanego przekroju 
poprzecznego i wysokości niwelety jezdni oraz zabezpieczone przed przechyleniem 
się w kierunku pobocza za pomocą ubitego 

Ŝ
wiru. Kamienie oporowe nale

Ŝ
y ustawiać, 

wyprzedzając układanie nawierzchni co najmniej o 10 m. 
Wszystkie sznury umocowuje się o 3 do 4 cm wy

Ŝ
ej ni

Ŝ
 projektowana niweleta, mając 

na uwadze osiadanie brukowca w czasie ubijania. 
Brukowiec przed dostarczeniem do koryta powinien być przesortowany. Brukowiec 
wy

Ŝ
szy powinien być osadzany od strony zewnętrznej jezdni, ni

Ŝ
szy zaś ku jej środkowi. Ró

Ŝ
nica wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie 

nie powinna przekraczać 2 cm. 
Ka

Ŝ
dy kamień ustawiony pionowo na sztorc, czołem do góry powinien być osadzony 

w podsypce najwy
Ŝ
ej do połowy wysokości (od 8 do 10 cm) i mocno wbity 

uderzeniami młotka w górną powierzchnię tak, aby nie wychylał się przy poruszaniu. 
Podczas brukowania podsypka piaskowa powinna być nieco wilgotna, lecz nie 
nadmiernie. Na zamarzniętą podsypkę nie wolno kłaść brukowca. Nawierzchnię 
brukowcową nale

Ŝ
y wykonywać jednocześnie na całej jej szerokości. 

Nawierzchnia powinna być uło
Ŝ
ona ściśle, z przewiązaniem szczelin tak w kierunku 

podłu
Ŝ
nym jak i poprzecznym, a ka

Ŝ
dy osadzony brukowiec musi przykrywać 

szczelinę powstałą między dwoma uprzednio osadzonymi kamieniami i ma być do 
nich ściśle dosunięty. 
Szczeliny podłu

Ŝ
ne nie mogą być dłu

Ŝ
sze ni

Ŝ
 dwa brukowce. Widziane z góry 

szczeliny powinny mieć kształt podobny do trójkątów utworzonych z linii krzywych. 
Dobrze osadzony brukowiec nie powinien osiadać pod naciskiem nogi i nie powinien 
łatwo dawać się wyciągnąć ręką. 
Nawierzchnię brukowcową nale

Ŝ
y ubijać trzy razy ubijakami stalowymi o masie od 25 

do 35 kg. Na odcinkach prostych ubijanie rozpoczyna się od kamieni oporowych  
i stopniowo przesuwa się ku środkowi jezdni. Na łukach poziomych o spadkach 
jednostronnych ubijanie rozpoczyna się od ni

Ŝ
szych kamieni oporowych i przesuwa 

się stopniowo do wy
Ŝ
ej uło

Ŝ
onych na łuku zewnętrznym. 

Pierwsze ubijanie wykonuje się bez wypełniania spoin i bez polewania brukowca. 
Ubijanie to ma na celu wyrównanie nawierzchni do profilu oraz częściowe osadzenie 
brukowca. Ubijakiem uderza się w środek czoła brukowca z wysokości 15 do 20 cm 
tak, aby zagłębienie brukowca wynosiło od 2 do 3 cm. 
Po pierwszym ubiciu brukowiec klinuje się klińcem o wymiarach 12,8 mm  
do 20 mm, przesuwając go miotłami w celu nale

Ŝ
ytego zapełnienia spoin i polewając 

wodą. Następnie usuwa się z nawierzchni pozostały materiał i ubija się go po raz 
drugi, uderzając silnie w środek brukowca. Przy drugim ubiciu brukowiec powinien 
zagłębiać się o 1 do 2 cm. 
Po drugim ubiciu uzupełnia się wypełnienie spoin klińcem o wymiarach 4 mm do 12,8 
mm z przesuwaniem materiałów miotłami i polewaniem wodą. Materiał pozostały na 
nawierzchni usuwa się i ubija po raz trzeci, uderzając ubijakiem 2 lub 3 sąsiednie 
brukowce dla wyrównania powierzchni. 
Zamiast trzeciego ubicia nawierzchni mo

Ŝ
e być zastosowane wałowanie.  

Przed wałowaniem nale
Ŝ
y usunąć z nawierzchni luźno le

Ŝący materiał. Wałowanie 
wykonuje się walcem lekkim o nacisku od 25 do 45 kN/m, zaczynając od kamieni 
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oporowych i stopniowo przesuwając się ku środkowi. Następnie wałuje się 
nawierzchnię w kierunku ukośnym do osi drogi. Walec po ka

Ŝ
dym pasie powinien 

przetaczać się od 5 do 6 razy. Podczas wałowania nawierzchnię nale
Ŝ
y polewać wodą. 

Ubijanie nale
Ŝ
y prowadzić jednocześnie z układaniem brukowca. Pozostawienie 

uło
Ŝ
onego brukowca na kilka dni bez ubicia jest niedopuszczalne. 

Podczas ka
Ŝ
dego kolejnego ubijania przekrój nawierzchni nale

Ŝ
y sprawdzać 

szablonem, a łatą równość w kierunku podłu
Ŝ
nym. 

Brukowce zapadnięte nale
Ŝ
y podnieść, uzupełniając brakującą podsypkę, a wystające 

dobić. Brukowce uszkodzone przy ubijaniu nale
Ŝ
y wyjąć i zamienić nowymi. Ubijanie 

nale
Ŝ
y zakończyć na 3 do 5 m przed końcem odcinka, na którym uło

Ŝ
ono brukowiec. 

Po ostatecznym ubiciu lub uwałowaniu, przed oddaniem do ruchu, nawierzchnię 
nale

Ŝ
y przysypać warstwą 1,5 do 2 cm piasku (lub 

Ŝ
wiru) w celu zabezpieczenia 

materiału wypełniającego spoiny przed wyrywaniem kołami pojazdów, uzupełnienia 
wypełnienia spoin i złagodzenia uderzeń kół pojazdów. Warstwę piasku nale

Ŝ
y 

utrzymywać przez okres 2 tygodni w stanie wilgotnym. Kruszywo zsuwane przez ruch 
w stronę poboczy nale

Ŝ
y podmiatać na środek jezdni. 

Nawierzchnia brukowcowa powinna mieć w przekroju poprzecznym przekrój 
daszkowy o spadku 3 do 4% z zaokrągleniem po środku jezdni o wysokości 1,5 do 2 
cm. 

 
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm oraz kostki betonowej gr. 6 cm .  

Nawierzchnię z kostki gr. 6 cm wykonać z kostki betonowej na podsypce piaskowo-
cementowej grubości 3 cm. Podsypkę cementowo-piaskową rozło

Ŝ
yć na podbudowie 

betonowej. Na tak przygotowanym podło
Ŝ
u nale

Ŝ
y układać kostkę betonową.  

Kostkę układać w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do  
3 mm. Kostkę nale

Ŝ
y układać ok. 1,5 cm wy

Ŝ
ej od projektowanej niwelety 

nawierzchni, gdy
Ŝ
 w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po uło
Ŝ
eniu kostki, szczeliny nale

Ŝ
y wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię uło
Ŝ
onych kostek przy u

Ŝ
yciu szczotek ręcznych lub mechanicznych  

i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania uło
Ŝ
onej nawierzchni z kostek 

brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony 
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale

Ŝ
y prowadzić od 

krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno u

Ŝ
ywać walca. 

Po ubiciu nawierzchni nale
Ŝ
y uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - mo
Ŝ
e być 

zaraz oddana do ruchu. 
 
Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 

 Uło
Ŝ
oną kostkę przy wypełnieniu spoin piaskiem nale

Ŝ
y ubijać trzykrotnie. 

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypełnienie dolnych części 
spoin materiałem z podsypki. Obni

Ŝ
enie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno 

wynosić od 1,5 do 2,0 cm. 
 Uło

Ŝ
oną nawierzchnię z kostki zasypuje się mieszaniną piasku i 

Ŝ
wiru o uziarnieniu 

od 0 do 4 mm, polewa wodą i szczotkami wprowadza się kruszywo w spoiny. Po 
wypełnieniu spoin trzeba nawierzchnię oczyścić szczotkami, aby ka

Ŝ
da kostka była 

widoczna, po czym nale
Ŝ
y przystąpić do ubijania. 

Ubijanie kostek wykonuje się ubijakami stalowymi o cięŜarze około 30 kg, uderzając 
ubijakiem ka

Ŝ
dą kostkę oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi się 

od krawęŜnika do środka jezdni. 
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 Drugie ubicie nale
Ŝ
y poprzedzić uzupełnieniem spoin i polać wodą. 

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego 
przekroju poprzecznego i podłu

Ŝ
nego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mo

Ŝ
na 

stosować wałowanie walcem o masie do 10 t - najpierw w kierunku podłu
Ŝ
nym, 

postępując od krawęŜników w kierunku osi, a następnie w kierunku poprzecznym. 
Spoiny wypełnić piaskiem 

 
 nawierzchnia asfaltowa 
            W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię asfaltową nale

Ŝ
y ją odtworzyć z warstwy 

wiąŜącej o grubości 4 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu 
asfaltowego. 
Podło

Ŝ
e pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  

i równe, bez kolein. Powierzchnia podło
Ŝ
a powinna być sucha i czysta. 

 Przed rozło
Ŝ
eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podło

Ŝ
e (w przypadku 

warstwy ścieralnej - asfaltową warstwę wiąŜącą) nale
Ŝ
y skropić emulsją asfaltową,  

w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa musi być dostarczona z otaczarni gwarantującej 

właściwą jakość mieszanki. Dozowanie powinno odbywać się przy u
Ŝ
yciu wagi 

sterowanej automatycznie. Jako lepiszcza u
Ŝ
ywać asfaltu drogowego D50. Receptura 

podlega zatwierdzeniu przez In
Ŝ
yniera Kontraktu. 

 Czas transportu nie mo
Ŝ
e przekroczyć jednej godziny. 

 Układanie mieszanki mo
Ŝ
e odbywać się jedynie przy u

Ŝ
yciu mechanicznej układarki  

o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej wyposa
Ŝ
enie 

umo
Ŝ
liwiające: 

a. automatyczne sterowanie pozwalające na uło
Ŝ
enie warstwy zgodnie  

z niweletą oraz grubością; 
 b.  elementy wibrujące do wstępnego zagęszczania z regulacją częstotliwości i   

amplitudy drgań; 
a. urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego mo
Ŝ
e być układana, gdy temperatura 

otoczenia w ciągu doby była nie ni
Ŝ
sza od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw 

nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru. 
Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionym i stalowym lub mieszanym. 

 Zagęszczanie nale
Ŝ
y rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 

  
Budowa krawęŜników  

KrawęŜniki nale
Ŝ
y ustawiać na ławie z oporem o szerokości 30 cm i wysokości 30 cm, 

wykonaną z betonu klasy B15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, przy czym 
nale

Ŝ
y stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewową. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez 
szalowania, przy gruntach sypkich nale

Ŝ
y stosować szalowanie.  Spoiny krawęŜników 

nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny nale
Ŝ
y wypełnić zaprawą 

cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
 
Obrze

Ŝ
a  

 Podło
Ŝ
e pod ustawienie obrze

Ŝ
a stanowić ma podsypka (ława) z piasku, o grubości 

warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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Zewnętrzna ściana obrze
Ŝ
a powinna być obsypana piaskiem, 

Ŝ
wirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Nale

Ŝ
y wypełnić je zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nale
Ŝ
y oczyścić i zmyć 

wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00. 
 
6. Kontrola jako ci robót 
 

Ogólne zasady jakości robót podano w ST S-00.00. 
 
7. Obmiar robót 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 wybudowanej drogi, chodnika. 
Jednostką obmiaru dla krawęŜników, obrze

Ŝ
y jest 1 m. 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST S-00.00. pkt. 7. 

 
8. Odbiór robót 
 
    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-00.00. 

 
9. Podstawa płatnoci 

 
9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST S-00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

nawierzchnia z brukowca 
    Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowca obejmuje: 

− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podło

Ŝ
a, 

− zakup i dostawę materiałów, 
− wykonanie podsypki piaskowej, 
− ustawienie kamieni oporowych, 
− uło

Ŝ
enie brukowca, 

− ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementowo-piaskową, 

− przysypanie warstwą piasku, 
− koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00. 

 
nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm oraz chodniki z kostki betonowej gr. 6 
cm 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podło

Ŝ
a, 

− zakup i dostawę materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
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− uło
Ŝ
enie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 
− koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00. 

 
Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostawę materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− uło

Ŝ
enie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00. 

 
nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy wiąŜącej i ścieralnej) obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− zakup i dostawę materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce   

wbudowania, 
− oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podło

Ŝ
a, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozło

Ŝ
enie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S�00.00. 

 
Wbudowanie krawęŜników  

Cena 1 m wbudowanego krawęŜnika obejmuje: 
− roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostawę materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce cementowo-piaskowej, 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie 
− koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00. 

 
Wbudowanie obrze

Ŝ
y 

Cena wykonania 1 m betonowego obrze
Ŝ
a chodnikowego obejmuje: 

− roboty przygotowawcze, 
− zakup i dostawę materiałów,  
− wykonanie koryta, 
− rozścielenie i ubicie podsypki, 
− ustawienie obrze

Ŝ
a, 

− obsypanie zewnętrznej ściany obrze
Ŝ
a. 
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− koszty wynikające z punktu 9.0 specyfikacji S-00.00. 
 
10. Przepisy zwizane  

 
Ogólne Specyfikacje Techniczne D-08.01.01, D-08.03.01, D-08.04.01 wydane 
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, Warszawa 1993 
PN-87/B- 01100 Kruszywo skalne. podział, nazwy, określenia. 
BN-84/6774-02 Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. Łamane do nawierzchni  
drogowych. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Ŝ
wir i pospółka. 

Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic - IBDIM 
Warszawa 1997r. 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 
PN-75/S-96015 - Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
PN-80/6775-03 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk.  
Lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie. 

 


